
              Det er ingen rust på spikerhodet etter å ha blitt 
           sprayet med saltvann (JIS Z 2371) i 48 timer.

1.Materiale    SWRCH48K (JIS G 3507)  

6.  Motstand mot rust

    Produkt:      MAX Betong Pin CPW850W4SP (SUP10)

Kvalitetssertifikat


